
SILBER-Testpapier
zum Schnellnachweis von Ag+

Farbreaktion:
Das Testpapier zeigt einen rotvioletten Fleck auf lachsrotem Untergrund.

Lieferform:
200 Teststreifen 20 x 70 mm in Kunststoff-Dosen.

Gebrauchsanweisung:
Man bringt einen Tropfen der schwach sauren Probelösung auf das
Testpapier. (Der Tropfen soll sorgfältig auf das Papier aufgebracht werden
und kreisförmig verlaufen.) Bei Anwesenheit von Ag+ bildet sich ein
rotvioletter Fleck, bei kleineren Mengen ein rotvioletter Ring. Kleine
Mengen Ag+ werden ferner sichtbar, wenn man nach dem Auftropfen das
Testpapier in Aceton badet. Dabei verfärbt sich der Ag-Reaktionsfleck
rotbraun und der Untergrung gelb. 
Empfindlichkeitsgrenze: 20 mg/l Ag+

Störungen:
Hg2+-Ionen bilden ebenfalls rotviolette Flecken. Sie lassen sich beseitigen
oder (bei sehr großen Hg2+-Mengen) abschwächen.
a) durch längeres Baden in Aceton (Hg-Fleck verschwindet, Ag-Fleck

bleibt)
b) durch Betupfen mit einer Lösung von Ammoniumchlorid in ca. 0,1 M

Salzsäure. Dabei verschwindet die Hg-Reaktionsfarbe (Bildung von
undissoziiertem HgCl2) oder wird bei sehr großen Mengen erheblich
schwächer und nach außen zur Tropfenrandzone weggewaschen.
Der Ag+-Fleck bleibt unverändert.

Kupfer bildet rotviolette Flecken, die auch in Aceton rotviolett bleiben. Zur
Beseitigung der Störung wird Verfahrensweise b) – siehe Hg2+-Störung –
empfohlen. Im rotvioletten Cu-Fleck wird dann der Ag+-Ring sichtbar (auch
in der Durchsicht betrachten).
Gold, Platin, Palladium zeigen ähnliche Farbreaktionen. Maskierung
durch Zugabe von Kaliumcyanid.

SILVER Test Paper
for the rapid determination of Ag+

Colour reaction:
In the presence of Ag+ the test paper shows a red-violet spot against a
salmon-red background.

Presentation:
Plastic boxes of 200 strips, each 20 x 70 mm.

Method of application:
Apply a drop of the weakly acid test solution to the test paper. The drop
should be applied with due care, making sure that it forms a true circle. In
the presence of Ag+ a red-violet spot appears; in the presence of small
quantities of Ag+  a red-violet ring. Minute quantities of Ag+ are detected by
submerging the test paper in acetone after the application of the test
solution. Thereby the silver reaction spot becomes brownish-red and the
background yellow.
Limit of sensitivity: 20 mg/l (ppm) Ag+

Interferences:
Hg2+ Ions also result in red-violet spots. These can be eliminated or, in the
case of large quantities of Hg2+, weakened by the following procedure:
a) by prolonged submergence in acetone whereby the Hg spot

disappears whereas the Ag spot remains,
b) by dabbing the test paper with a solution of ammonium chloride in

about 0.1 M hydrochloric acid. Thereby the Hg colour reaction
disappears forming undissociated HgCl2 or, in the presence of large
quantities of Hg2+, becomes considerably weakened and is being
washed away around the outer perimeter of the Ag reaction spot. The
latter remains unchanged.

Copper results in red-violet spots which remain that way, even in acetone.
The interference can be eliminated by the same procedure as point b)
outlined under Hg2+, interference. The Ag+ ring then becomes visible within
the red-violet copper spot when examined against the light.
Gold, Platinum and Palladium show similar colour reactions to silver,
which can be masked by the addition of potassium cyanide.

Papier-test ARGENT
pour la détection rapide des ions Ag+

Réaction colorée:
En présence d’Ag+ le papier-test présente une tache rouge violet sur fond
rouge saumon.

Présentation:
Boîtes plastique de 200 bandes mesurant 20 x 70 mm chacune.

Méthodes d’application:
Appliquer sur le papier-test une goutte de la solution minérale faiblement
acide. Déposer la goutte avec soin en s’assurant qu’elle est vraiment
circulaire. En présence d’Ag+ une tache rouge violet apparait, ou
simplement un anneau rouge violet si la quantité d’Ag+ est faible. On peut
détecter des quantités infimes d’Ag+ en plongeant le papier-test dans de
l’acétone après y avoir déposé la solution. Dans ce cas la tache est brun
rouge sur fond jaune.
Limite de sensibilité: 20 mg/l Ag+

Interférences:
Des ions Hg2+ induisent également des taches rouge violet. Pour de
grandes quantités d’Hg2+ on peut éliminer ces interférences en procédant
comme suit:
a) plonger longuement dans l’acétone où les taches de Hg vont

disparaître alors que celles de Ag subsisteront.
b) tapoter le papier-test avec une solution de NH4Cl dans HCl 0,1 N. La

tache de Hg va disparaître en formant HgCl2 ou va considérablement
s’atténuer si la quantité d’ions Hg++ est importante. La tache de Ag
subsiste.

Le cuivre produit une tache rouge violet qui subsiste même dans
l’acétone. Cette interférence peut être éliminée en procédant suivant b)
pour les ions Hg2+. L’anneau des ions Ag devient alors visible sous la
tache rouge violet du cuivre en observant le papier à la lumière. 
L’or, le platine et le palladium induisent la même réaction colorée que
l’argent. On peut masquer ces interférences par ajout de cyanure de
potassium.
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